V SULADE S EUROPSKYMI
SMERNICAMI

EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES

MC-IR

SYSTEMY NA OCHRANU
POVRCHU BETONU

Trojzlozkova tixotréopna
epoxicementova malta
na vyrovnanie vihkych
povrchov

OBLASTI POUZITIA

Triblock Finish sa pouziva na ochranu, vyrovnanie
zvislych a vodorovnych beténovych povrchov
vystavenych vihkosti a tiez tych, kde sa vyZzaduje dobra
chemicka odolnost a vysoka odolnost proti obrusovaniu.

Niektoré priklady pouzitia
e Povrchova Uprava beténovych kanalovych stok,
odvodnovacich kolektorov a potrubi.

¢ Povrchova uprava vlihkych beténovych povrchov,
pred aplikaciou ochrannych a protikor6znych
epoxidovych alebo polyuretanovych vyrobkov
a systémov, nepriepustnych pre vodné pary.

TECHNICKE VLASTNOSTI

Triblock Finish je epoxicementovy systém vyrobeny

z cementového spojiva a epoxidovych zivic vo vodnej
disperzii, so schopnostou vyzrievat na vihkych
povrchoch v interiéri a exteriéri. Vytvara kompaktnd,
hydroizolaénu vrstvu, odolnu proti obrusovaniu.

V pripade poziadavky, je vhodny i na naslednu aplikaciu
epoxidovych a polyuretanovych vyrobkov. Je vyrobeny
podla receptury vyvinutej vo vyskumnych a vyvojovych
laboratériach MAPEI.

Triblock Finish spifia poziadavky definované

v EN 1504-9 (,Vyrobky a systémy na ochranu a opravu
betonovych konstrukcii. Definicie, poZiadavky, riadenie
kvality a hodnotenie zhody. Cast 9: Véeobecné principy
pouZzivania vyrobkov a systémov*) a minimalne
poziadavky EN 1504-2 ako povrchova Uprava (C) podla
zasad MC a IR (,Systémy na povrchovu ochranu betdnu®).

NEV 4B

UPOZORNENIE
¢ Triblock Finish neaplikujte priamo na:
- povrchy s volne stojacou vodou;
- prasné, drobivé alebo nesudrzné povrchy;
- anhydridové alebo sadrové povrchy;
- pévodné vyhladzovacie stierky na baze sadry.

e Triblock Finish nepouzivajte na povrchy s trhlinami,
ktoré su vystavované pohybom, pretoze vyrobok je
po vytvrdnuti tuhy a mohol by tiez popraskat.

SPOSOB POUZITIA

Priprava podkladu

Cementové povrchy musia byt pevné, mechanicky
odolné, dokonale Cisté, zbavené volnych a inych
suUcasti, ktoré by znizovali pridrznost ako su napr.
vosk, olej, mastnoty a volhe stojaca voda na povrchu.
V zavislosti na podmienkach a kvalite podkladu sa
priprava vykonava opieskovanim alebo vodnym lu¢om.
Povrch navlhéite vodou a vyckajte, az pokial prebyto¢na
voda bude odparena. Ak je to nevyhnutné, zvySky
stojacej vody odstrante stlatenym vzduchom.

Priprava vyrobku

Triblock Finish sa sklada z troch zloziek, z ktorych
dve su tekutina a jedna prasok. Pri priprave vyrobku
zmieSajte zlozku A so zlozkou B, az pokial vznikne
homogénna zmes jednotnej farby. Potom postupne
pridavajte zlozku C (prasok), az pokial vznikne hladka
pasta bez hrudiek. MieSaci hmotnostny pomer medzi
tromi zlozkami je 4,8 : 15,2 : 80.

V pripade davkovania len Casti baleni sa uistite, ze
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TECHNICKE VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACIA PRODUKTU

zlozka A zlozka B zlozka C
Konzistencia: tekutina tekutina prasok
Farba: biela slamena Zlta Seda
Max. hrubka zrna (mm): - - 0,25
Hustota (g/cm?) 1,1 1,01 -
Viskozita podla Brookfielda (mPa.s): 9 000 50 -

(vreteno 5 (vreteno 1

10 otacok) 50 otacok)

UDAJE PRE POUZITIE (pri +23°C a 50 % rel. vihkosti)

MieSaci pomer:

zlozka A : zlozka B : zlozka C = 4,8 : 15,2 : 80

Farba zmesi:

Seda

Konzistencia zmesi:

tixotropna — aplikacia stierkou

Objemova hmotnost zmesi (kg/m°):

2 000

Viskozita podla Brookfielda (mPa.s):

35 000
(vreteno 5, 10 otacok)

Pracovna teplota: od +5°C do +30°C
Spracovatelnost zmesi: 40 minut
Max. hrubka vrstvy (mm): 3 mm

Aplikacia naslednych vrstiev:

VYSLEDNE VLASTNOSTI

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tlaku (N/mm?):

po min. 24 hodin, max. po 7 drioch

Poziadavky podla
EN 1504-2 povrchova
uprava (C) MC a IR zasady

Vlastnosti
vyrobku

Skusobna
metéda

EN 12190 nevyzaduje sa > 45 (po 28 drioch)

Pevnost v tahu pri ohybe (N/mm?):

EN 196/1 nevyzaduje sa > 9 (po 28 drioch)

Pridrznost k beténu (MC 0,40 podklad)
podla EN 1766 (N/mm?):

pre tuhé systémy
EN 1542 bez dopravy: = 1,0 > 3 (po 28 dnoch)
s dopravou: =2,0

Pridrznost po skuske odolnosti proti

zmenam teploty podia EN 1542 (N/mm?):

-zmrazovacie a rozmracovacie cykly
s rozmrazovacou solou:

pre tuhé systémy
EN 13687/1 bez dopravy: = 1,0 > 3 (po 50 cykloch)
s dopravou: =2,0

Kapilarna nasiakavost a

prepustanie vody (kg/m2eh°%): 2\ ey R S
. . . n Trieda | Sp<5m Sp<0,5
Priepustnost vodnej pary - ekvivalent . ® D S5
difitonej heabky 8 () dsa | Treda ISm=So<50m | Triedal (prispustny
) Trieda 1ll Sp > 50 m pre vodnu paru)

Reakcia na ohen

EN 13501-1 Eurotriedy A2-s1,d0




mieSaci pomer je dodrzany, aby sa zamedzilo
nespravnej reakcii medzi jednotlivymi
zlozkami.

Takto pripraveny Triblock Finish zostava
spracovatelny po dobu 40 minut pri +23°C,
pocas ktorej musi byt aj aplikovany.

Pri priprave vyrobku sa odporuc¢a pouzit
miesacie zariadenie s pomalymi otackami,
aby sa zabranilo prehrievaniu vyrobku, ktoré
znizuje Cas spracovatelnosti a spésobuje
vznik vzduchovych bublin.

Aplikacia vyrobku

Triblock Finish naneste rovhomerne na
oSetrovany povrch pouzitim kovovej stierky.
V pripade velmi nasiakavého povrchu sa
odporuca najskor naniest stierkou zakladnu
tenku vrstvu tak, aby sa uzavreli péry,
pripadne Stetcom zmes zlozenu len zo zloziek
A a B. Po vytvrdnuti tejto vrstvy aplikujte
Triblock Finish v hribke do 3 mm. V pripade,
Ze povrch vykazuje vyrazné nerovnosti,
vyrobok méze byt lokalne aplikovany az do
hrubky 5 mm. Nasledne po cca 30 minutach
sa povrch dohladi.

Uvedeny sp6sob sa neodporuc¢a vykonavat
vtedy, ak sa nasledne uvazuje s aplikaciou
epoxidovych alebo polyuretanovych
povrchovych Uprav. V takomto pripade je
nutné povrch prebrusit.

Po naneseni chrante Triblock Finish pred
dazdom najmenej 24 hodin. val¢éekom alebo
nastrekom. Ak je vyrobok aplikovany na
horuci podklad, je nutné povrch vopred
navlhgit.

Aplikacia epoxidovych a
polyuretanovych ochrannych
povrchovych uprav

Aplikacia tychto systémov méze byt
realizovana po priblizne 24 hodinach.

Po vytvrdnuti méze byt Triblock Finish
prekryty epoxidovymi alebo polyuretanovymi
povrchovymi Upravami s obsahom alebo
bez obsahu rozpustadiel.

V urgitych pripadoch, ak je to nevyhnutné,
vopred aplikujte Specialny zakladny nater,
predpisany v prislusnom technickom liste
vyrobku.

Cistenie

Pracovné naradie Cistite vodou este pred
vytvrdnutim vyrobku Triblock Finish.

Po vytvrdnuti je mozné uz len mechanické
odstranenie vyrobku.

SPOTREBA
2 kg/m? na 1 mm hrubky.

BALENIE
31,25 kg suprava (A + B + C)

zlozka A: 1,5 kg
zlozka B: 4,75 kg
zlozka C: 25 kg

SKLADOVATELNOST

12 mesiacov v pévodnych uzavretych
obaloch.

Zlozka C obsahuje cement, ktory spifia
podmienky uvedené v prilohe €. XVII
nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), ¢lanok 47.

Chrante pred mrazom a skladujte pri teplote
nad +5°C.

BEZPECNOSTNE POKYNY NA
PRIPRAVU A POUZITIE NA STAVBE
Triblock Finish zlozka A, B a C su drazdivé
pre oc¢i a pokozku. U oséb citlivych na tieto
zlozky vyrobku méze vyvolat podrazdenie.
Triblock Finish zloZzka C obsahuje cement,
ktory pri kontakte s potom alebo inymi
telesnymi tekutinami vyvolava u oséb citlivych
na jednotlivé zlozky pripravku alergicku
reakciu. Pri manipulacii a aplikacii vyrobku
pouzivajte ochranné rukavice a okuliare a tiez
dodrzujte bezné opatrenia ako pri manipuldcii
s chemickymi vyrobkami. V pripade kontaktu
s o¢ami, dokladne vymyte poSkodené miesto
velkym mnoZzstvom vody a vyhladajte lekarsku
pomoc.

Triblock Finish zloZzka A a B su nebezpecné
pre vodné organizmy. Vyrobok nelikvidujte

v zivotnom prostredi.

Viac informécii o bezpe€nom pouzivani
vyrobku je obsahom Karty bezpe¢nostnych
Udajov.

VYROBOK PRE PROFESIONALOV.

UPOZORNENIE

VysSie uvedené navody a predpisy vychadzaju
z nasich najlepSich skusenosti a je ich nutné
dodrziavat. Tieto navody povaZujeme za
indikativne a musia byt potvrdené praktickym
pouZitim vyrobku. Z tohto dévodu
odporucame vopred posudit vhodnost
vyrobku pre predpokladané pouZzitie. UzZivatel
prebera plnt zodpovednost za pouZivanie
vyrobku.

Pozrite si, prosim, aktualnu verziu
technického listu dostupného na nasej
webovej stranke www.mapei.com

Prislusné odkazy na produkt
su k dispozicii na vyziadanie
alebo na www.mapei.sk
a www.mapei.com
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